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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – II • EXAMINATION – SUMMER- 2016 

 

Subject Code:  3322301                 Date: 06-06- 2016    

Subject Name:  Polymer Chemistry 

Time:10:30 AM TO 01:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Define polymerization. State its type.  

 ૧. પોલીમર ની વ્ય ખ્ય  આપો. તેન  પ્રક રો લખો.  

 2. Write only types of polymer degradation.  

 ૨. પોલીમર ડીગે્રડેશન ન  ફક્ત પ્રક રો લખો.  

 3. Define the term Hydrogenation.  

 ૩. હ યડ્રોજીનેશન ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 4. What is Polydispercity?  

 ૪. પોલ્ય્ડીસ્પસીટી એટલે શ?ુ
  

 5. Explain glassy state in polymers.  

 ૫. પોલીમર મ  ગ્લ શી સ્ટેટ વણણવો.  

 6. Describe state of aggregation.  

 ૬. સ્ટેટ ઓફ એગે્રગેશન વણણવો  

 7. State various reactants used in production of Nylon.  

 ૭. નયલોન ની બન વટ મ  વપર ત  વવવવધ પ્રક્રીયકો લખો.  

 8. Define glass transition temperature (Tg).  

 ૮. ગ્લ સ ટ્ ાંવસસન ની વ્ય ખ્ય  આપો  

 9. Explain concept of average molecular weight.  

 ૯. સરેર સ પરમ ણ ુભ ર નો કન્સેપ્ટ વણણવો  

 10. Define : Aminolysis.  

 ૧૦. વ્ય ખ્ય  આપો.: એમીનોલીસીસ  

    
Q.2 (a) Write the difference between crystalline and amorphous structure of polymer. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) પોલીમરન  ક્રીસ્ટલ ઇન અને એમોફણસ બન્ધ રણ વચ્ચે નો તફ વત લખો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Write the difference between bulk polymerization v/s emulsion polymerization. 03 

 (અ) બલ્યક અને ઇમલ્યશન પોલીમેર ઇસેશન વચ્ચે નો તફ વત લખો. ૦૩ 

 (b) Explain factor affecting thermal degradation with example. 04 

 (બ) થમણલ ડીગે્રડેશન ને અસર કરત  પરરબળો ઉદ હરણ સ થે વણણવો ૦૪ 

  OR  

 (b) What is mechanical degradation? 04 
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 (બ) મીકેવનકલ ડીગે્રડેશન એટલે શ?ુ ૦૪ 

 (c) Explain process of emulsion polymerization 07 

 (ક) ઇમલ્યશન પોલીમેર ઇસેશન ની પ્રક્રીય  વણણવો ૦૭ 

  OR  

 (c) Explain polymer degradation mechanism in brief 07 

 (ક) પોલીમર ડીગે્રડેશન મળખ ુટુકમ  વણણવો ૦૭ 

    
Q.3 (a) Write a short note on polymer dissolution 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) પોલીમર ડીસોલ્યયશુન પર ટુાંક નોધ લખો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Write only steps involved in manufacturing of PMMA. 03 

 (અ) PMMA  ની બન વટ મ ટેન  ફક્ત તબક્ક  લખો. ૦૩ 

 (b) Write steps for industrial manufacturing PP 04 

 (બ) PP  ની ઔધ્યોગીક બન વટ મ ટેન  તબક્ક  લખો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Write steps for industrial manufacturing PS 04 

 (બ) PS ની ઔધ્યોગીક બન વટ મ ટેન  તબક્ક  લખો. ૦૪ 

 (c) Give short note on industrial manufacturing PVC  

 

07 

 (ક) PVC  ની ઔધ્યોગીક બન વટ પર ટુાંક નોધ લખો. ૦૭ 

  OR  

 (c) Describe addition & substitution reactions  07 

 (ક) એડીશન અને સબ્સસ્ટીટયસુન પ્રક્રીય  વણણવો ૦૭ 

    
Q.4 (a) Describe linear polymer with near sketch and with suitable example. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) રેખીય પોલીમર આક્રુતી અને સબન્ધીત ઉદ હરણ સ થે વણણવો ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain homo-chain and hetero-chain polymer with suitable example. 03 

 (અ) હોમો ચૈન અને હતે્રો ચૈન સબન્ધીત ઉદ હરણ સ થે વણણવો ૦૩ 

 (b) Write short note on suspension polymerization technique.  04 

 (બ) સસ્પેંશન પોલીમેર ઇસેશન પદ્ધતી પર ટુાંક નોધ લખો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain bulk polymerization technique 04 

 (બ) બલ્યક પોલીમેર ઇસેશન પદ્ધતી વણણવો ૦૪ 

 (c) Explain manufacturing process for LDPE 07 

 (ક) LDPE ની બન વટ પદ્ધતી વણણવો ૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain solution polymerization technique 07 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) સોલ્યયશુન પોલીમેર ઇસેશન પદ્ધતી વણણવો ૦૭ 

 (b) Explain Zigler process in brief.  04 

 (બ) ઝીગલર પદ્ધતી વવસ્ત રથીવણણવો ૦૪ 

 (c) Write a short note on hydrolysis. 03 

 (ક) હ યડ્રોલીસીશપર ટુાંક નોધ લખો. ૦૩ 

 

************ 


