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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  
 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – VI• EXAMINATION – SUMMER 2016 

 
Subject Code: 3362903 Date:   16/ 05/2016      
Subject Name: Textile Testing 
Time: 10:30 AM to 01:00 PM Total Marks: 70 
 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  
3. Figures to the right indicate full marks.  
4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  
6. English version is authentic. 

 
Q.1  Answer any seven out of ten. દશમાથંી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. 14 

 1. What is RKM? Give its unit.  
 ૧. RKM �ુ ંછે? તેનો �િુનટ આપો.  

 2. Write the formula to calculate the maturity coefficient.  
 ૨. મેચ્� ર�ટ કોઇફ�શીયન્ટ શોધવા માટ� �ું �ૂ ત્ર .  

 3. Define Tex. Give conversion formula to convert tex to Ne (English count).  
 ૩. ટ�ક ની વ્યાખ્યા આ. ટ�ક્ષ ને �ગ્લીશ કાઉન્ટ્માં ફ�રવવા માટ�  �ું �ૂ.   

 4. Which properties of the fabric are measured by using drop test and flex test?  
 ૪. ડ્ર ટ�સ્ટ અને ફ્લેક્ષ ટ�સ્ટની મદદથી કાપડ્ના કયા કયા �ુણધમ�ની

થાય છે? 

 

 5. Define relative humidity. State the standard testing conditions.  
 ૫. ર�લટ�વ �મુીડ�ટ�ની વ્યાખ્યા આ. સ્ટાન્ડડર્ ટ�સ્ટ�ગ કન્ડ�શન્સ.  

 6. If moisture content of the cotton is 9%, then calculate moisture regain.  
 ૬. કોટન�ુ ંમોઇસ્ચર ક્ન્ટ�ન્ટ૯% હોય, તો તે� ુ ંમોઇસ્ચર ર�ગેન શોધ.  

 7. Give definition of twist.  
 ૭. ટ્વીસ (વળ) ની વ્યાખ્યા આ.   

 8. What is CSP? Also write the formula to calculate it.  
 ૮. CSP �ુ ંછે? તેને શોધવા માટ�� ુ ં�ૂત્ર પણ લ .  

 9. Define stress.  
 ૯. સ ટ્્ર� વ્યાખ્યા આ.  

 10. On what principle uster evenness tester is working?  
 ૧૦. ઉસ્ટ ઇવનનેસ ટ�સ્ટર કયા િસદ્ધાંત પર કાયર્ કર?  

    Q.2 (a) State the objects of testing. 03 
પ�. ર (અ) ટ�સ્ટ�ના હ��ઓુ જણાવો. ૦૩ 

  OR  
 (a) Define span length with example. 03 
 (અ) ઉદાહરણ સાથે સ્પાન લેન્થ્ની વ્યાખ્ય. ૦૩ 
 (b) Explain the importance of fibre length. 04 
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 (બ) ર�શાઓની લબંાઇ� ુમહત્વ સમ�વ. ૦૪ 
  OR  
 (b) Enlist methods of measuring yarn evenness. 04 
 (બ) યાનર્ન ઇવનનેસ માપવા માટ�ની પદ્ધિતઓની યાદ� આ. ૦૪ 
 (c) Explain with neat sketch working of shirley trash analyser or sheffield 

micronaire.  
07 

 (ક) શલ� ટ્ર�શ એનાલાઇઝર અથવા શેફ�લ્ડ માઇક્રોનેર �ું  કાયર્ સ્વચ્છ આ�ૃ

સમ�વો. 

૦૭ 

  OR  
 (c) Explain with neat sketch working of conditioning oven or any single yarn 

twist tester. 
07 

 (ક) કંડ�શન�ગ ઓવન અથવા કોઇપણ િસ�ગલ યાનર્ ટ્વીસ્ટ ટ�સ્ટર �ું કાયર્ 

આ�ૃિત દોર� સમ�વો. 

૦૭ 

    Q.3 (a) What are pills? 03 
પ�. 3 (અ) પીલ્ �ુ ંછે? ૦૩ 

  OR  
 (a) Enlist the principles used for measuring fibre strength. 03 
 (અ) ર�શાઓની સ ટ્્ર(મ��તુાઇ) માપવા માટ� વપરાતા િસદ્ધાંતોની યાદ� આ. ૦૩ 
 (b) Explain the importance of fibre fineness. 04 
 (બ) ર�શાઓની ફાઇનનેસ�ુ ંમહત્વ સમ�વ. ૦૪ 
  OR  
 (b) Give a list of methods used for twist measurement. 04 
 (બ) ટ્વીસ (વળ) માપવા માટ� વપરાતી પદ્ધતીઓની યાદ� આ. ૦૪ 
 (c) Explain with neat sketch working of hydraulic bursting strength tester or 

uster evenness tester. 
07 

 (ક) હાઇડ્રોલ બસ્ટ�ગ સ્ટ્ર�થ ટ�સ્ટર અથવા ઉસ્ટર ઇવનનેસ ટ�સ્ટર �ું કાય

આ�ૃિત દોર� સમ�વો. 

૦૭ 

  OR  
 (c) Write a short note on lea strength tester or quadrant balance. 07 
 (ક) લી સ ટ્્ર�થ ટ�સ્ટર અથવા ક્વૉડ ર્ંટ બેલેન્સપર �ૂંક. ૦૭ 
    Q.4 (a) Which are the fibre parameters measured by baer sorter? 03 

પ�. ૪ (અ) બેર સોટર્ર દ્વારા ર�શાઓના કયા કયા પેરામીટસર્ માપી શકા?  ૦૩ 
  OR  
 (a) Define shower proof & water proof. 03 
 (અ) શાવર �ફૂ અને વોટર �ફૂ ની વ્યાખ્યા આ. ૦૩ 
 (b) How can we assess abrasion damage? 04 
 (બ) એબ્રે ડ�મેજ (એબ્રેઝનથી બગડ�લા કાપડ) ખ્યાલ કઈ ર�તે આવી શક�

છે? 

૦૪ 

  OR  
 (b) Give a brief idea about HVI or AFIS. 04 
 (બ) HVI  અથવા AFIS ના િવષે �ૂંક્માં ખ્યાલ આ.  ૦૪ 
 (c) Write a short note on pressley strength tester. 07 
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 (ક) િપ્રસ સ ટ્્ર�થ ટ�સ્ટરપર �ૂંક ન�ધ. ૦૭ 
    Q.5 (a) Give a list of instruments used for yarn count determination. 03 

પ�. ૫ (અ) યાનર્નો કાઉન્ટ શોધવા માટ� વપરાતા સાધનોની યાદ� આ. ૦૩ 
 (b) Which are the quality particulars, fabrics are tested for? 04 
 (બ) કાપડ્ની તપાસ કયા કયા ક્વાલીટ� પટ��ુલસર્ માટ� કરવામાં આવ? ૦૪ 
 (c) Write the steps of constructing sorter diagram & analyse it. 07 
 (ક) સોટર્ ડાયાગ્રામને બનાવવાના સ્ટ�પ્સ લખો અને ત ે �ુ �ૃથ્થકર. ૦૭ 

 
************ 
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