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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – V-EXAMINATION – WINTER 2015 

 

Subject Code: 3355205 Date:   14/12/2015 

Subject Name: Quality control 

Time: 10:30 AM TO 1:00 PM Total Marks: 70 
 

Instructions: 

1. Attempt all questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Each question carry equal marks (14 marks) 
 

Q.1 (a) What is quality control explain in brief. 07 

પ્રશ્ન. ૧ અ ક્વાલિટિ કંટ્રોિ શ  ંછે? સલંિપ્ત મા ંસમજાવો. ૦૭ 

 (b) Explain method to determine water of plasticity of clay. 07 
 બ માિી માિેની “વાિર ઓફ પ્િાસ્ટિસસટિ” પરીિણ પ્રટિયા સમજાવો ૦૭ 

    
Q.2 (a) Write down short note on rational analysis. 07 

પ્રશ્ન. ૨ અ રેસનિ એનાલિસસસ ઉપર ટ ંક નોધ િખો. ૦૭ 

 (b) Explain sieve analysis for determine particle size. 
 

07 
 બ પાટિિકિ સાઈઝ શોધવા માિીની સસવ એનાિીસીસ પધ્ધતી સમજાવો. ૦૭ 

  OR  

 (b) Write short note on Firing shrinkage. 07 

 બ પકવણી પછી થતા સકંોચન ઉપર ટ ંક નોંધ િખો. ૦૭ 

    
Q.3 (a) Explain method to determine modulus of rupture of clay product.. 07 

પ્રશ્ન. ૩ અ મોડ િસ ઓફ રપચર માપવાની પધ્ધતી સમજાવો. ૦૭ 

 (b) Define Viscosity, Green strength and Rate of casting 07 
 બ ટનીંગ્ધતા, કાચી મજબ તાઇ અન ેરેિ ઓફ કાસટિિંગને વ્યાખ્યાયીત કરો. ૦૭ 

  OR  

Q.3 (a) Write the short notes on: Abrasion resistance and Thermal shock resistance 07 

પ્રશ્ન. ૩ અ અબે્રસન પ્રસતરોધ અને થમમિ શોક પ્રસતરોધ ઉપર ટ ંક નોધ િખો.   ૦૭ 

 (b) Explain the method of controlling green strength. 07 
 બ ભીની મજબ તાઇ કંટ્રોિ કરવાની પ્રટિયા સમજાવો.  ૦૭ 

    
Q.4 (a) Explain the method of determining moisture content of ceramic materials. 

 

07 

પ્રશ્ન. ૪ અ સસરાસમકના મેટિટરયિમા ંરહિેા ભેજને શોધવની પ્રટિયા સમજાવો. ૦૭ 

 (b) Explain the method of determining water absorption of ceramic materials. 07 
 બ સસરાસમકના મેટિટરયિમા ં“વાિર અબ્જોપમસન” પરીિણ પ્રટિયા સમજાવો ૦૭ 

  OR  

Q.4 (a) Explain Crazing Test for Ceramic Wall Tiles. 07 

પ્રશ્ન. ૪ અ વાિ િાઈિમા િેલઝિંગ િેટિ શોધવાની પધ્ધતી વણામવો. ૦૭ 

 (b) Describe method to determine bulk density of refractory sample. 07 
 બ ટરફરેક્િરી સેંપિની બલ્ક ડેનસસટિ માપવાની પધ્ધતી વણમવો. ૦૭ 
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Q.5 (a) What is viscosity? Explain viscosity determine technique for given slurry. 07 

પ્રશ્ન. ૫ અ ટનીંગ્ધતા એિિે શ ?ં ટિરીમા ટનીંગ્ધતા શોધવાની પધ્ધતી વણામવો. ૦૭ 

 (b) Explain the method of determining electro mechanical strength for insulators. 07 
 બ ઇનસ િેિર ની ઇિેકટ્રો મેગ્નેિીક મજબ તાઇ માપવાની પધ્ધતી સમજાવો.    ૦૭ 

  OR  

Q.5 (a) Explain application of computer in Quality Control. 07 

પ્રશ્ન. ૫ અ ક્વાલિટિ કંટ્રોિ મા કંમ્પપ્ય િરનો ઉપયોગ વણમવો. ૦૭ 

 (b) Explain the method of determining dielectric constant for insulators. 07 
 બ ઇંસ િેિરમા ંડાઇ ઈિેકટટ્રક કોંસિેંિ માપવાની પધ્ધતી સમજાવો. ૦૭ 

 

 

************ 

 


