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GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER –VI • EXAMINATION – WINTER 2015 

 
Subject Code: 362104    Date:  10/12/2015      
Subject Name: Advanced Foundry 
Time: 02:30 PM TO 05:00 PM   Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions.  
2. Make suitable assumptions wherever necessary. 
3. Figures to the right indicate full marks.  
4. Each question carry equal marks (14 marks) 

 
Q.1 (a) Explain material handling equipment in foundry. 07 

પ્ર�. ૧ અ ફાઉન્ડ� મા મટ��રયલ હ�ન્ડ�લગ સાધનો િવસે સમ�વો. 07 

 (b) Explain coring or segregation during solidification. ૦૭ 
 બ ધિનકરણ દરિમયાન થતા કો�રગ અને સેગ્રીગેસન સમ�વો. ૦૭ 
   

 
 

 Q.2 (a) Explain progressive solidification and directional solidification 07 
પ્ર�. ૨ અ પ્રોગે્રિસવ અને ડાયર�કશન ધિનકરણ સમ�વો. 07 

 (b) Explain the rules governing the shape and positioning of riser. ૦૭ 
 બ રાઇજર િન જ્ગ્યા અને આકાર િવસે નો િનયમ સમ�વો. ૦૭ 
  OR  
 (b)  Explain the procedural steps of shell moulding. 07 
 બ સેલમો�લ્ડ પ્ર�ક્રયા ના સ્ટ�પ સમ�વો.  

    Q.3 (a) Explain the process of cold chamber die casting. 07 
પ્ર�. ૩ અ કોલ્ડ ચેમ્બર ડાઇ કા�સ્ટગ િન પ્ર�ક્રયા સમ�વો. 07 

 (b) Explain the investment casting process. ૦૭ 
 બ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કા�સ્ટગ િન પ્ર�ક્રયા સમ�વો. ૦૭ 
  OR  

Q.3 (a) Explain the gas absorption in aluminium alloy casting. 07 
પ્ર�. ૩ અ એલ્�િુમિનયમ િન અલોય કા�સ્ટગ મા થતા ગેસ એબ્સૉબસ� ્સમ�વો. 07 

 (b) Explain fluxing and flushing of aluminium melts. ૦૭ 
 બ એલ્�િુમિનયમ મેલ્ટ મા થિત ફ્લકિસગ અને ફ્�કુિસગ પ્ર�ક્રયા સમ�વો. ૦૭ 
    Q.4 (a) Explain deoxidation in copper alloy foundry practice. 07 

પ્ર�. ૪ અ કોપર અલોય ફાઉન્ડ� પે્ર�ક્ટસ મા થિત �ડ-ઓ�ક્સડ�સન પ્ર�ક્રયા સમ�વો. 07 

 (b) Give the characteristics of aluminium casting alloys ૦૭ 
 બ એલ્�િુમિનયમ કા�સ્ટગ અલોય િન લા�ક્ષકતા સમ�વો. ૦૭ 
  OR  

Q.4 (a) State and explain Chvorinov’s rule. 07 
પ્ર�. ૪ અ ચ્યો�રનોવસ ના િનયમ સમ�વો.  07 
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 (b) Differentiate between homogeneous and heterogeneous nucleation. ૦૭ 
 બ હોમો�જન્યસ અને �હટ્રો�જન્યસ ન્��ુક્લયસ નો તફાવત સમ�વો. ૦૭ 
    

Q.5 (a) Explain structure of ingot developed during solidification of pure metal. 07 
પ્ર�. ૫ અ �ધુ્ધ મેટલ ના ધિનકરણ દરિમયાન બન� ુઇનગોટ � ુબધારણ સમ�વો.  07 

 (b) Explain the magnesium treatment during the production of SG iron  ૦૭ 
 બ એસ � આયૅન ના પ્રોડકસન દરિમયાન થિત મેગ્નેિસયમ �ટ્રટમેન્ટ સમ�વો. ૦૭ 
  OR  

Q.5 (a) Explain the refractoriness, permeability and moisture content of sands used 
for steel casting. 

07 

પ્ર�. ૫ અ �સ્ટલ કા�સ્ટગ મા ઉપયો�ગ �રફ�કટર�, પરિમય�બ�લ�ટ, સેન્ડ મોઇસચર ક્ન્ટ�ન્ડ 

ટ�સ્ટ િવસે સમ�વો. 

07 

 (b) What are the functions of Gating system? List the defects that arise due to 
improper gating system. 

૦૭ 

 બ ગે�ટગ િસસ્ટમ ના કય� � ુછે? અવ્ય�વ્સ્તત ગે�ટગ િસસ્ટમ ના �લધે થતી 

ખાિમયો િન યા�દ બનાવો. 

 ૦૭ 
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