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Seat No. ___________     Enrolment No.: _____________ 

Gujarat Technological University 
Diploma Engineering C to D Bridge Course Examination 

Subject Code: C321902 Date: 06 -01 -2016 

Subject Name: MATERIAL SCIENCE & METALLURGY 

Time: 10:30 AM TO 12:00 PM                                                           Total Marks: 70 

Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make suitable assumption wherever necessary. 

3. Each question is of 1 mark. 

4. Use of SIMPLE CALCULATOR is permissible. (Scientific/Higher Version not allowed) 

5. English version is authentic. 

No. Question Text and Option.  પ્રશ્ન  અને વિકલ્પો. 
1. The ability of the material to be drawn into wire is known as _____. 

A. Malleability B. Ductility 

C. Hardness D. Toughness 

૧.  ખેંચીને તાર બનાિી શકિાના પદાર્થના ગણુધર્થ ને ________કહ ેછે. 
A. ર્ેલિએબીિીટી B. ડકટટલિટી 
C. હાડથનેશ  D. ટફનેશ 

2. In ______ type of crystal structure one atom lies at each corner of the cube and one 

atom at the centre of the cube. 

A. F.C.C B. H.C.P 

C. B.C.C D. None of above 

૨. _______ પ્રકારના ટિસ્ટિ સ્રક્ચરર્ાાં એક એક અણુાં ક્યબુના દરેક ખણૂાર્ાાં અને એક 
અણુાં ક્યબુના કેન્દ્રર્ાાં હોય છે. 
A. એફ.સી.સી  B. એચ.સી.પી  
C. બી.સી.સી. D. ઉપરના એક પણ નહીં  

3. The property of the surface of material to reflect light in a normal day light is known 

as _______. 

A. colour  B. density 

C. melting point  D. lustre 

૩. પદાર્થની સપાટીના  પ્રકાશ ને પરાિવતિત કરિાના ગણુધર્થ ને ________ કહ ેછે.   
A. કિર B. ઘનતા  
C. ગિનલબિંદુ  D. ચળકાટ  

4. The property of the material to allow the 100 % electrical current to pass through it is 

known as _______. 

A. Electrical conductivity B. Electrical Resistivity 

C. Super conductivity D. Dielectric strength 

૪. પોતાનાર્ાાંર્ી ૧૦૦% વિદ્યતુ પ્રિાહ પસાર ર્િા દેિાના પદાર્થના ગણુધર્થ ને ___કહ ેછે.  
A. િીજ-િાહકતા  B. િીજ- પ્રવતરોધકતા  

5. Chromium has ______ crystal structure. 

A. F.C.C B. H.C.P 

C. B.C.C D. None of above 

૫. િોવર્યર્ _______ ટિસ્ટિ સ્રક્ચર ધરાિે છે.  
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A. એફ.સી.સી  B. એચ.સી.પી  
C. બી.સી.સી. D. ઉપરના એક પણ નહીં  

6. Silver has ______ crystal structure. 

A. F.C.C B. H.C.P 

C. B.C.C D. None of above 

૬. વસલ્િર  _______ ટિસ્ટિ સ્રક્ચર ધરાિે છે. 
A. એફ.સી.સી  B. એચ.સી.પી  
C. બી.સી.સી. D. ઉપરનાર્ાર્ી એક પણ નહીં  

7. With increases of cooling rate the size of grain _______. 

A. Increases B. Decreases 

C. A or B D. None of above 

૭. કિૂીંગ રેટ િધારતા ગે્રઈન સાઇઝ _________ છે.  
A. િધે B. ઘટે  
C. A or B D. ઉપરના એક પણ નહીં  

8. Density of iron is ______. 
A. 7.87 B. 8.96 

C. 11.34 D. 8.90 

૮. િોખાંડની ઘનતા ______ છે. 
A. 7.87 B. 8.96 

C. 11.34 D. 8.90 

9. Eutectoid steel consists of following. 
A. wholly pearlite B. wholly austenite 

C. pearlite and ferrite D. pearlite and cementite 

૯. યટેુક્ટોઈડ સ્ટીિ નીચેનાર્ાાંર્ી ___________ ધરાિે છે.  
A. સાંપણૂથ પિાથઈટ B. સાંપણૂથ ઓસ્ટેનાઈટ  
C. પિાથઈટ અને ફેરાઇટ D. પિાથઈટ અને વસર્ેંટાઈટ 

10. Shock resisting steels should have 

A. low wear resistance B. low hardness 

C. low tensile strength D. High toughness 

૧૦. શોક રેજીસ્ટીંગ સ્ટીિ _________ ધરાિત ુાં હોવુાં જોઈએ.   
A. િો વિઅર રેજીસ્ટાંટ B. િો હાડથનેશ  
C. િો ટેનસાઇિ સ્રેન્દ્ર્  D. હાઈ ટફનેશ 

11. The percentage of carbon in cast iron is ________. 

A. 0.1 to 0.5 B. 0.5 to 1 

C. 1 to 1.5 D. 1.5 to 6.7 

૧૧. કાસ્ટ આયનર્ાાં કાબથનનુાં પ્રર્ાણ _________ હોય છે.  
A. 0.1 to 0.5 B. 0.5 to 1 

C. 1 to 1.5 D. 1.5 to 6.7 

12. Brass is an alloy of _______.  
A. copper and zinc B. copper and tin 

C. copper, tin and zinc D. Copper and iron 

૧૨. બ્રાસ એ ________ ની વર્શ્રધાત ુછે.  
A. કોપર અને લઝિંક  B. કોપર અને ટીન  
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C. કોપર, ટીન અને લઝિંક D. કોપર અને આયનથ  
13. A small percentage of boron is added to steel in order to 

A. reduce machinability B. increase wear resistance 

C. increase hardenability D. increase endurance strength 

૧૩. _______ ર્ાટે સ્ટીિર્ાાં ર્ોડા પ્રર્ાણર્ાાં બોરોન ઉરે્રિાર્ાાં આિે છે.  
A. ર્શીનેલબલિટી ઘટાડિા  B. વિઅર રેજીસ્ટાંટ િધારિા ર્ાટે  
C. હાડથનેલબલિટી િધારિા  D. એન્દ્ુરન્દ્સ સ્રેંર્ િધારિા  

14. The lower critical point for all steel is _______.  

A. 600°C B. 700°C 

C. 723°C D. 913°C 

૧૪. બધા જ સ્ટીિ ર્ાટે િોઅર િીટીકિ પોઈન્દ્ટ _____ છે.  
A. 600°C B. 700°C 

C. 723°C D. 913°C 

15. The heat treatment process used for softening hardened steel is 
 

A. carburising B. normalising 

C. annealing D. tempering 

૧૫. હાડથ કરેિા સ્ટીિને નરર્ કરિા ર્ાટે કઈ ટહટ રીટર્ેંટ પ્રટિયા કરિાર્ાાં આિે છે.  
A. કાર્બય ૂથરાઇલઝિંગ B. નોર્થિાઇલઝિંગ 

C. અનીલિિંગ D. ટેમ્પટરિંગ 

16. The lower critical temperature of steel______ with the increases of carbon content.  

A. decreases  B. increases  

C. remains constant  D. decreases slowly 

૧૬. સ્ટીિનુાં િોઅર િીટીકિ ટેમ્પરેચર કાબથનનુાં પ્રર્ાણ િધિાની સારે્ ______ છે.  
A. ઘટે  B. િધે  
C. અચળ રહ ે D. ધીર્-ેધીરે્ ઘટે  

17. Which of the following statements are true for annealing of steels? 

A. Steels are heated from 500o to 

700° C temperature 

B. Cooling is done slowly and steadily 

C. Internal stresses are relieved D. all of the above 

૧૭. સ્ટીિના અનીલિિંગ ર્ાટે નીચેનાર્ાાંર્ી ક્યુાં વિધાન સાચુાં છે? 

A. સ્ટીિને 5000ર્ી7000 C તાપર્ાને 
ગરર્ કરિાર્ાાં આિે છે.  

B. સ્ર્ાયી અને ધીમુાં કલૂિિંગ કરિાર્ાાં આિે 
છે.  

C. ઇન્દ્ટરનિ સ્રેસ દૂર ર્ાય છે.  D. ઉપરના તર્ાર્  
18.  Flame hardening is basically a _______ . 

 

A. carburising process B. surface hardening process 

C. core-hardening process D. none of above 

૧૮. ફ્િેઈર્ હાડથ વનિંગ એ િાસ્તિર્ાાં _______ છે.  
A. કાર્બય ૂથરાઇલઝિંગ પ્રટિયા  B. સરફેશ હાડથ વનિંગ પ્રટિયા 
C. કોર હાડથ વનિંગ પ્રટિયા D. ઉપરના એક પણ નહીં 

19. When elements like nickel, chromium, copper and molybdenum are added to the 

molten cast iron, it produces what? 

A. alloy cast iron B. nodular cast iron 

C. white cast iron D. malleable cast iron 

૧૯. જ્યારે વપગાળેિા કાસ્ટ આયનર્ાાં વનકિ, િોવર્યર્, કોપર અને ર્ોિીર્બિેડર્ જેિા ઘટકો 
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ઉર્ેરિાર્ાાં આિે છે, ત્યારે શુાં ઉત્પન ર્ાય છે?  
A. કાસ્ટ આયનથ ની વર્શ્રધાત ુ B. નોડુિર કાસ્ટ આયનથ 
C. િાઈટ કાસ્ટ આયન D. ર્ેિીએબિ કાસ્ટ આયનથ 

20. Steel with carbon above 0.8% is known as _______steel. 
 

A. Hypo eutectoid B. Hyper eutectoid 

C. Eutectoid D. None of above 

૨૦. 0.8% કરતાાં િધારે કાબથન ધરાિતા સ્ટીિને ________ સ્ટીિ કહ ેછે.  
A. હાયપો યટેુક્ટોઈડ B. હાઇપર યટેુક્ટોઈડ 

C. યટેુક્ટોઈડ D. ઉપરના એક પણ નહીં 
21. The machinability of steel may improve by adding_______. 

A. nickel B. chromium 

C. nickel and chromium D. sulphur, lead and phosphorus 

૨૧. _______ ઉરે્રીને સ્ટીિની ર્શીનેલબલિટી સધુારી શકાય છે.  
A. વનકિ B. િોવર્યર્  
C. વનકિ અને િોવર્યર્ D. સલ્ફર, િીડ અને ફૉસ્ફરસ  

22. In Iron –Carbon diagram δ-Iron is form above _____ o temperature. 

A. 1400 B. 910 

C. 723 D. 1235 

૨૨. આયનથ-કાબથન ડાયાગ્રાર્ર્ાાં __________ટડગ્રી તાપર્ાન ઉપર ડેલ્ટા આયનથ બને છે. 
A. 1400 B. 910 

C. 723 D. 1235 
23. When chromium added to steel, the tensile strength of steel __________. 

A. Increase B. decrease 

C. does not effect D.   A or B 

૨૩. જ્યારે સ્ટીિર્ાાં િોવર્યર્ ઉરે્રિાર્ાાં આિે છે, ત્યારે સ્ટીિની ટેનસાઇિ સ્રેંર્ _______ 
છે. 
A. િધે B. ઘટે 

C. અચળ રહ ે D. A or B 

24. Steel with __________ carbon is known as hypo-eutectoid steel. 

A. 0.8% B. Less than 0.8% 

C. Greater than 0.8% D. None of above 

૨૪. _____ કાબથન ધરાિતા સ્ટીિને હાઇપો યટેુક્ટોઈડ સ્ટીિ કહ ેછે. 
A. 0.8% B. 0.8% કરતાાં ઓછા  
C. 0.8% કરતાાં િધારે   D. ઉપરના એકપણ નહી.  

25. Which of the following iron form exist between 910° C and 1400° C temperature? 

A. α-iron B. β-iron 

C. γ-iron D. δ-iron 

૨૫. 910o ર્ી 1400o C તાપર્ાન િચ્ચે કાબથન નુાં કયુાં સ્િરૂપ હોય છે? 

A. α- આયનથ B. β- આયનથ 
C. γ- આયનથ D. δ- આયનથ 

26. Which of the following property is desirable for materials used in cutting tools? 

A. Ductility B. plasticity 

C. Malleability D. Hardness 
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૨૬. કટટિંગ ટિૂ ર્ાાં િપરાતા ર્ટટટરયિ ર્ાાં નીચેના ર્ાાં ર્ી કયો ગણુધર્થ હોિો જોઈએ? 

A. ડક્ટીલિટી B. પ્િાસ્ટીસીટી  
C. ર્ેિીએબીિીટી  D. હાડથનેસ  

27. The name of lens in microscope near the specimen is ______.  

A. Eyepiece  B. Collector lens 

C. Objective D. None of  above 

૨૭. ર્ાઈિોસ્કોપર્ાાં સ્પેવસરે્ન નજીકના િેન્દ્સનુાં નાર્ __________ છે.  
A. આઈ પીસ  B. કિેક્ટર િેન્દ્સ  
C. ઓર્બજેક્ટીિ  D. ઉપરના એકપણ નહી 

28. If objective has magnification of 300X and eye-piece has magnification of 10X than 

the total magnification of microscope is ______. 

A. 310X B. 3000X 

C. 30X D. 10X 

૨૮. ઓર્બજેકટીિનુાં રે્ગ્નીટફકેશન 300X અને આઇપીસનુાં રે્ગ્નીટફકેશન 10X હોય તો, 
ર્ાઈિોસ્કોપ નુાં ફુિ રે્ગ્નીટફકેશન _____________ ર્ાય.  
A. 310X B. 3000X 

C. 30X D. 10X 

29. After grinding on one emery paper the specimen is turn by _____ o
  angle. 

A. 90 B. 360 

C. 180 D. 60 

૨૯. એક એર્રી પેપર પર ઘસ્યા પછી સ્પેવસર્ેનને _______o એંગિે ટનથ કરિાર્ાાં આિે છે.  
A. 90 B. 360 

C. 180 D. 60 

30. The type of etchant used for C.I and steel specimen is ________.  
A. potassium B. ammonia 

C. nital D. glycerol 

૩૦. કાસ્ટ આયનથ અને સ્ટીિના સ્પેવસરે્ન ર્ાટે _________ ઇચન્દ્ટ િપરાય છે.  
A. પોટેવશયર્  B. એર્ોનીયા  
C. વનટિ  D. ગ્ગ્િસરોિ  

31. Microscope work on the principle of ______ .  

A. Reflection of light rays B. Absorption of light rays 

C. Transmission of light rays D. None of above 

 

૩૧. ર્ાઈિોસ્કોપ _________ વસધધાાંત પર કાર્ કરે છે.  
A. પ્રકાશના ટકરણોનુાં પરાિતથન  B. પ્રકાશના ટકરણોનુાં શોષણ  
C. પ્રકાશના ટકરણોનુાં િહન D. ઉપરના એકપણ નહી 

 

32. The main component of steel is  

A. Carbon  B. Manganese  

C. Iron  D. Sulphur  

૩૨. સ્ટીિનો મખુ્ય ઘટક ________ છે. 
A. કાબથન  B. ર્ેંગેનીઝ  
C. આયનથ  D. સલ્ફર  

33. Cast iron is a ______.  

A. ductile material B. elastic material 
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C. plastic material D. brittle material 

૩૩. કાસ્ટ આયનથ ________ છે.  
A. ડકટાઈિ ર્ટટટરયિ  B. ઈિાસ્ટીક ર્ટટટરયિ 

C. પ્િાસ્સ્ટક ર્ટટટરયિ D. બ્રીટિ ર્ટટટરયિ 

34. Bauxite is the ore of _______.  
A. copper B. aluminium 

C. iron D. tin 

૩૪. બોકસાઈટ એ _____________ ની વર્શ્ર ધાત ુછે.  
A. કોપર  B. એલ્યવુર્વનયર્  
C. આયનથ  D. ટીન  

35. The product of cupola furnace is ______.   
A. Wrought iron B. steel 

C. Cast iron  D. Stainless steel 

૩૫. ક્યપુોિા ફરનેસની પ્રોડક્ટ _________ છે.  
A. ઘડતર િોખાંડ  B. સ્ટીિ  
C. કાસ્ટ આયનથ  D. સ્ટેનિેસ સ્ટીિ  

36. Which material is used for making cooking utensils?   
A. Stainless steel  B. Aluminium   

C. Cast iron  D. Both A & B  

૩૬. રસોઈના િાસણો બનાિિા ર્ાટે કયુાં ર્ટટટરયિ િપરાય છે?  
A. સ્ટેનિેસ સ્ટીિ B. એલ્યવુર્વનયર્  
C. કાસ્ટ આયનથ D. A અને B બાંને  

37. Components of Bronze are _______.  

A. Copper & tin  B. Copper & zinc 

C. Copper & silver  D. Copper & lead 

૩૭. બ્રોંજ ના ઘટકો __________ છે.  
A. કોપર & ટીન  B. કોપર & જીંક 

C. કોપર & વસલ્િર  D. કોપર & િીડ  
38. C35 Mn75 steel has ____Carbon percentage.   

A. 3.5 B. 35 

C. 0.35 D. 0.75 

૩૮. C35 Mn75 સ્ટીિ ર્ાાં કાબથન ની ટકાિારી _______ છે.  
A. 3.5 B. 35 

C. 0.35 D. 0.75 

39. Car body is generally made from ________.  
A. Cast iron  B. Mild steel  

C. Wrought iron  D. Stainless steel  

૩૯. કાર બોડી ર્ોટેભાગે ____________ર્ાર્ી બનાિાય છે.  
A.  B.  

C.  D.  

40. Which material is used for making machine tool guide ways?  

 

A. Grey cast iron  B. White cast iron  

C. Malleable cast iron  D. steel 

૪૦. ર્શીન ટિૂ ના ગાઈડ િે કયા ર્ટટટરયિ ર્ાાં ર્ી બનાિાય છે.  
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A. ગ્રે કાસ્ટ આયનથ  B. વ્હાઈટ કાસ્ટ આયનથ  
C. ર્ેિીએબિ કાસ્ટ આયનથ  D. સ્ટીિ  

41. Components of gun metal are ________.  

A. 88%Cu,10% tin and 2%lead B. 88%Cu,10% tin and 2%zinc 

C. 80%Cu, 20% zinc and 2%lead D. 80%Cu,20% zinc and 2%tin 

૪૧. ગન ર્ેટિર્ાાં _____________ ઘટકો હોય છે.  
A. 88%Cu,10% tin and 2%lead B. 88%Cu,10% tin and 2%zinc 

C. 80%Cu, 20% zinc and 2%lead D. 80%Cu, 20% zinc and 2%tin 

42. _____ is specially used for producing  marine castings 

 

A. Naval brass B. Gun metal 

C. Muntz  metal D. Cartridge brass 

૪૨. _________ એ ખાસ કરીને ર્રીન કાસ્ટીંગ બનાિિા િપરાય છે.  
A. નિિ બ્રાસ  B. ગન ર્ેટિ  
C. ર્લ્્સ ર્ેટિ  D. કારાથઈઝ બ્રાસ  

43. ______ is not alloy of aluminium. 

A. Duralumin  B. Mangalium  

C. Hindalium  D. Bronze  

૪૩. ____________ એલ્યવુર્વનયર્ની વર્શ્રધાત ુનર્ી.  
A. ડયરેુલ્યવુર્ન  B. ર્ેંગેલિયર્  
C. ટહિંડેલિયર્  D. બ્રોન્દ્ઝ  

44. Blast furnace is used to produce _______. 

A. Pig iron  B. Cast iron  

C. Steel  D. Wrought iron 

૪૪. ર્બિાસ્ટ ફરનેસ ____________બનાિિા િપરાય છે.  
A. પીગ આયનથ  B. કાસ્ટ આયનથ 
C. સ્ટીિ  D. ઘડતર િોખાંડ  

45. Which property is required for bearing material? 

A. High wear resistance  B. Good thermal conductivity 

C. Both A&B D. None of above 

૪૫. બેટરિંગ ર્ટટટરયિ ર્ાટે કયો ગણુધર્થ જરૂરી છે?  
A. િધ ુઘસારા પ્રતીરોધકતા  B. સારી ઉષ્ર્ા િાહકતા  
C. A અને B બાંને  D. ઉપરના એકપણ નહી.  

46. German silver has _____ % of silver. 

A. 80 B. 20 

C. 0 D. 50 

૪૬. જર્થન વસલ્િરર્ાાં ________% વસલ્િર હોય છે.  
A. 80 B. 20 

C. 0 D. 50 

47. In designation of  St42 steel 42 indicate ________. 

A. Ultimate Tensile strength B. Carbon percentage 

C. Percentage of alloying element D. Elongation percentage  

૪૭. St42 સ્ટીિના નાર્કરણર્ાાં 42 ______ દશાથિે છે.   
A. અલ્ટીરે્ટ ટેનસાઈિ સ્રેંર્  B. કાબથનની ટકાિારી  
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C. વર્શ્ર ઘટકોની ટકાિારી  D. એિોનગેશન ની ટકાિારી  
48. Which of the following material is non-metallic? 

A. Copper  B. Silver  

C. Steel  D. ceramic 

૪૮. નીચેનાર્ાાં ર્ી કયુાં ર્ટટટરયિ અધાત ુછે?  
A. કોપર  B. વસલ્િર  
C. સ્ટીિ  D. વસરાવર્ક  

49. Generally non- metallic material has ____value of electrical and thermal conductivity. 

A. Very high B. high 

C. medium D. low 

૪૯. અધાત ુતત્િોર્ાાં ર્ોટેભાગે વિદ્યતુ િાહકતા અને ઉષ્ષ્ર્ય િાહકતાનુાં મલૂ્ય _____હોય છે.  
A. ઘણુાં િધારે  B. િધારે 

C. ર્ધયર્  D. ઓછાં  
50. What is the full form of P.V.C? 

A. Polyvinyl chloride B. Polyvinyl chlorine 

C. Polyvinyl calcium D. Polyvinyl cement 

૫૦. પી.િી.સી નુાં પરુુ નાર્ શુાં છે?  
A. પોિીવિનાઇિ ક્િોરાઈડ  B. પોિીવિનાઇિ ક્િોરીન   
C. પોિીવિનાઇિ કેગ્લ્સયર્   D. પોિીવિનાઇિ વસર્ેન્દ્ટ   

51. Which of the following is an amorphous material? 

A. 
 
Mica 

 

B. Silver 

C. Lead D. Glass 

૫૧. નીચેનાર્ાાં ર્ી કયુાં ર્ટટટરયિ એર્ોફોસ છે? 
A. ર્ીકા  B. વસલ્િર  
C. િીડ  D. કાચ 

52. Which of the following property is/are desired for good refractory materials? 

A. Refractoriness  B. Ceramic bond 

C. Dimensional stability D. All of above 

૫૨. સારા ટરફે્રક્ટરી ર્ટટટરયિ ર્ાટે નીચેનાાંર્ાાં ર્ી કયો/કયા ગણુધર્થ ઈછ્વનય છે.  
A. ટરફે્રક્ટરીનેસ B. વસરાવર્ક બોન્દ્ડ 

C. ડાયરે્ન્દ્સનિ સ્ટેલબલિટી D. ઉપરના તર્ાર્ 

53. _____ is the semi-conductor of electricity. 

A. Wood  B. Plastic  

C. Silicon  D. Rubber  

૫૩. _____ એ વિદ્યતુનુાં અધથિાહક છે. 
A. િાકડુાં B. પ્િાસ્સ્ટક 

C. વસલિકોન D. રબર 

54. _____material is used to cut glass 

A. Emery B. Garnet 

C. Quartz D. Diamond   

૫૪. ______ ર્ટટટરયિ ગ્િાસ કાપિા ર્ાટે િપરાય છે. 
A. એર્રી B. ગારનેટ 
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C. કિાટ્થઝ D. ડાયર્ાંડ 

55. To reduce wear of the surface ______ is used. 

A. lubricant B. Adhesive  

C. Abrasive  D. colour 

૫૫. સપાટીનો ઘસારો ઘટાડિા ર્ાટે_____િપરાય છે. 
A. લબૂ્રીકન્દ્ટ B. ઍડહવેસિ 

C. એબ્રેવસિ D. કિર 

56. _____ is used for joining two metals 

 

A. Ceramic  B. Mica  

C. Fevicol  D. m-seal  

૫૬. _____બે ધાતનેુ જોડિા ર્ાટે િપરાય છે. 
A. વસરાવર્ક B. ર્ીકા 
C. ફેવિકોિ D. એર્-સીિ 

57. In electroplating process work-piece is used as ______. 

 

A. Anode  B. Cathode  

C. Anode or cathode D. None of the above 

૫૭. ઇિેક્રોપ્િેટટિંગ પ્રટિયાર્ાાં િકથપીસ_____તરીકે િપરાય છે. 
A. એનોડ B. કેર્ોડ 

C. એનોડ અર્િા કેર્ોડ D. ઉપરના એકપણ નહીં 
58. __________ is a localized corrosion in which small holes are formed. 

 

A. Crevice corrosion B. Stress corrosion 

C. Pitting corrosion D. Uniform corrosion 

૫૮. _________ એ સ્ર્ાવનક ખિાણ છે કે જેર્ાાં નાનાાં નાનાાં છીરો રચાય છે. 
A. િેિાઈસ ખિાણ B. સ્ટેસખિાણ 

C. વપટટિંગ ખિાણ D. યનુીફોર્થ ખિાણ 

59. Which of the following is not an application of powder metallurgy? 

 

A. X-Ray Tube B. Piston rings 

C. Machine Frame D. Gears 

૫૯. વનચેનાર્ાાંર્ી કઈ પાિડર ર્ેટાિજી ની ઉપયોગીતાાં નર્ી? 

A. એક્ષ-રે ટયબૂ B. વપસ્ટન ટરિંગ 

C. ર્શીન ફે્રર્ D. ગીયસથ 
60. ________ is a thermo-plastic material. 

A. Polystyrene B. melamine 

C. Urea formaldehyde  D. Phenol formaldehyde 

૬૦. _______ એ ર્ર્ોપ્િાસ્સ્ટક ર્ટીરીયિ છે. 
A. પોિીસ્ટાયરીન B. ર્ેિાર્ાઇન 

C. યટુરયા ફોર્ાથલ્ડીહાઇડ D. ફીનોિ ફોર્ાથલ્ડીહાઇડ 

61. The grinding wheel is made by bonding of particles of ______ material. 

A. refractories B. adhesive 

C. abrasive D. mica 
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૬૧. ગ્રાઈસ્ન્દ્ડિંગ વ્હીિ એ _____ર્ટટટરયિ પાટીકિનાાં બોંટડિંગ દ્વારા બનાિાય છે. 
A. ટરફે્રક્ટરી  B. એડહવેસિ 

C. એબ્રેવસિ D. ર્ીકા 
62. The percentage of tungsten in 18:4:1 H.S.S. is ______.  

A. 18% B. 4% 

C. 1% D. None of above 

૬૨. 18:4:1 H.S.S. ર્ાાં ટાંગસ્ટન ની ટકાિારી ___ છે. 
A. 18% B. 4% 

C. 1% D. ઉપરના એકપણ નટહ  
63. The teeth of gears are normally hardened by _________ hardening process. 

A. Carburizing B. Flame 

C. Nitriding D. Induction 

૬૩. લગયસથનાાં દાાંતાનુાં હાડથનીંગ _______ હાડથનીંગ પ્રટિયા દ્વારા ર્ાય છે. 
A. કાર્બયુથરાઈઝીંગ B. ફ્િેર્ 

C. નાઈરાઇડીંગ D. ઇન્દ્ડકશન 

64. Metal powder used for powder metallurgy process is made by________. 

A. Atomisation B. Reduction of oxide 

C. Milling or grinding D. Any one of above 

૬૪. પાિડર રે્ટાિજી પ્રોસેસ ર્ાટે િપરાતો ધાતનુો પાિડર ______દ્વારા બનાયાય છે. 
A. એટોર્ાઈઝેશન B. રીડક્શન ઓફ ઓક્સાઇડ 

C. વર્લિિંગ અર્િા ગ્રાઇન્દ્ડીંગ D. ઉપરના તર્ાર્  
65. Sintering is a process carried out in _______.  

A. Machining B. Powder metallurgy 

C. Heat treatment D. None of the above 

૬૫. સીન્દ્ટરીંગ એ____ર્ાાં કરિાર્ાાં આિતી પ્રટિયા છે. 
A. ર્શીનીંગ B. પાિડર ર્ેટાિજી 
C. હીટ રીટર્ેન્દ્ટ D. ઉપરના એકપણ નટહ 

66. Which of the following is an advantage of powder metallurgy? 

A. No wastage of material B. Good dimensional accuracy 

C. Production of Complicated parts  D. All of the above 

૬૬. નીચેનાર્ાાંર્ી કયો પાિડર ર્ેટાિજીનો ફાયદો છે.  
A. ર્ટટટરયિનો બગાડ ર્તો નર્ી  B. સારી ર્ાપ સાઇઝ ર્ળે છે.  
C. અટપટા પાટસથ બનાિી શકાય છે.  D. ઉપરના તર્ાર્ 

67. Annealing result in 

A. Improving machinability B. Refining grain structure 

C. Releaving internal stress D. All of the Above 

૬૭. અનલિિંગ ર્ી   
A. ર્સીનેલબલિટીર્ાાં સધુારો ર્ાય છે. B. ગ્રેઈન સ્રક્ચર ટરફાઇન ર્ાય છે.  
C. ઇન્દ્ટરનિ સ્રેસ દૂર ર્ાય છે.  D. ઉપરના તર્ાર્ 

68. Which one of the following is not the purpose of electroplating? 

A. rework worn out parts B. improve hardness 

C. protect against corrosion D. improve appearance 

૬૮. નીચેનાર્ાાંર્ી કયો ઇિેક્રોપ્િેટટિંગનો હતે ુનર્ી? 



11/11 

A. ઘસાયેિા પાટસથનુાં સર્ારકાર્  B. હાડથનેશર્ાાં સધુારો કરિો  
C. ખિાણ સારે્ રક્ષણ રે્ળિવુાં  D. દેખાિર્ાાં સધુારો કરિો  

69. Which type of corrosion occurs in parts of vibrating machines? 

A. Biological corrosion B. Pitting corrosion 

C. Fretting  corrosion D. Surface  corrosion 

૬૯. િાઈબે્રટટિંગ ર્શીનર્ાાં કયા પ્રકારનુાં ખિાણ ર્ાય છે? 

A. બાયોિોજજકિ ખિાણ  B. વપટટિંગ ખિાણ 

C. ફે્રટટિંગ ખિાણ D. સપાટીનુાં ખિાણ 

70. ________ is the metal finishing process. 

A. Electroplating B. Annealing  

C. Cyaniding  D. Flame hardening 

૭૦. ________ એ ર્ેટિ ટફવનવશિંગ પ્રટિયા છે.  
A. ઇિેક્રોપ્િેટટિંગ B. અનલિિંગ  
C. સાઈનાઇટડિંગ  D. ફ્િેઈર્ હાડથ વનિંગ  

 

************** 

 


